Technicky list

webertherm KPS

lepiaca a vgstuzna malta

Definicia vgrobku

Lepiaca
a vystuzna ¥
malta

Pouzitie

Technické 0daje

"weber

—

SAINT-GOBAIN
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¢ na lepenie a stierkovanie tepelnej izolacie na baze polystyrény,
extrudovaného polystyrénu a mineralnej viny

e sUcast vonkajsieho tepelnoizolacného kontaktného systému
weber.thermterranova a weber.therm exclusive

e dostupné environmentdlne vyhlasenie o produkte (EPD)

Malta uréend na lepenie a stierkovanie tepelnej izoldcie na baze polystyrénu (EPS),

extrudovaného polystyrénu (XPS) aminerdlnej viny (MW).

Na lepenie izolaéngch materidlov v interiéri a exteriéri. V kombinacii s vhodngm
typom sklovlaknitej mriezky na vytvaranie zdkladnej vrstvy na licnej strane
tepelnoizola¢ngch materialov pod findlnuomietku.

Sypnahmotnost suchej zmesi:
Orientacnaspotrebazamesovej vody:

1400 —1600 kg/m3

(p odla spdsobu pouzitia a podmienokprostredia pri ap likacit)

priblizne 6,0 litra/ 25 kg

Cas pre spracovanie &erstvej zmesi
po rozmiesSanis vodou:

(p odla spdsobu pouzitia a podmienokprostredia pri aplikacit)

Paropriepustnost:
Pridrznost k podkladu:
-malty k beténu po 28 dioch

-malty k beténu po 28 dinoch a po ponoreni min.

na 2 dnido vody apo 2 hodinach susenia
-malty k betéonu po 28 dioch apo ponoreni
na 2 dnido vody a po 7 dioch susenia
Nasiakavost:
Pridrznost k tepelnejizolacii:
-malty k penovému polystyrénu po28 diioch
-malty k penovému polystyrénupo 28 dinoch
a po ponorenina2 dnido vody
a po 2 hodinachsusenia
-malty k penovému polystyrénupo 28 dinoch
a po ponorenina?2 dnido vody
a po 7 dnoch susenia
-malty k mineralnej vine po 28 drioch
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do 60 minGt

max.0,5m

min. 0,25 N/mm?
min. 0,08 N/mm?

min. 0,25 N/mm?2
po 24hod. max. 0,5 kg/m?

min. 0,08 N/mm?
min. 0,03 N/mm?

min. 0,08 N/mm?

min. 0,08 N/mm?
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-malty k mineralnej vine po 28 dioch min. 0,03 N/mm?
a po ponorenina2 dnido vody
a po 2 hodinachsusenia

-malty k mineralnej vine po 28 droch min. 0,08 N/mm?
a po ponorenina2 dnido vody
a po 7 dnoch susenia

-malty k extrudovanému polystyrénupo 28dfioch  min. 0,08 N/mm?

-malty k extrudovanému polystyrénu po 28dfioch  min. 0,03 N/mm?2
a po ponorenina?2 dnido vody
a po 2 hodinachsusenia

-malty k extrudovanému polystyrénu po 28dfioch  min. 0,08 N/mm?
a po ponorenina2 dnido vody
a po 7 dnoch susenia

Triedareakcie naohen Al

Na lepiacu avygstuznUmaltu je vydang Technickgma skiSobngm Ustavom
stavebngm, n.o., Bratislava certifikat vgrobku &. 00038/ TSUS/B/2019

Spotrebasalisiv zavislosti od podkladu a pouzitéhoizolantu.
Lepenie: 3az4kg/ m?
Vytvaranie vgstuznejvrstvy: 4az 6 kg/m?(hr.3,0025,0mm)

Podklad musi byt suchg, &istg, stabilng, vyzrety, bez prachu, mastnoty, zvyskov
oddebnovacich a odformovacich prostriedkov, vgkvetov, pluzgierov a odlupujicich sa
povrchov(ch Uprav, biotického napadnutia a aktivnych trhlin v ploche. Pre ETICS
pripevneng k podkladu pomocou lepiacej malty a kotiev je maximalna hodnota
odchylky od rovinnosti 20 mm/m. Nasiakavé podklady vopred napenetrujte
penetraéngm pripravkomweber penetraciariedeny s vodou v pomere1:5 —1:8 podla
nasiakavosti podkliadu.

Pripochybnostiach o kvalite podkladu, pred zacatimprac, preverte jeho viastnosti.

Lepenietepelnoizolaéngchdosiek

Teplotavzduchu a podkladu samusi pohybovat vrozmedziod +5°Cdo + 25°C. Obsah
vreca rozmiesat s Cistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri
pouziti rotaéného mieSadla neprekracujte 200 otacok za minUtu. Vrtulu mieSadla
drzte stéle pod hladinou (zabrafite primieSaniu vzduchu). Po premiedanije potrebné
nechat maltu odstat 5 mindt a pred aplikaciou opdtovne kratko premiesat.
Lepiacamalta sa nana$anarubovy povrch tepelnejizolacie z EPS a MW s pozdiznou
orientdciou vildkien vo forme pasa po celom obvode dosky a zaroven vo forme
minimalne 2 teréov uprostred plochy dosky (najmenej 40% povrchu dosiek musi byt
spojenych lepiacou maltou s podkladom). Dosky z MW s prie€nou orientéciou vidkien
(lamely) vyzadujo celoplodné nanesenie lepiacej malty!

Tepelnoizolaéné dosky sa lepia na podklad pritla¢enim. Spravne aplikovana lepiaca
malta nesmie zostat po naneseni na boé¢nygch plochach tepelnoizolaéngch dosiek,
tieto musiaostat Cisté, bez lepiacej malty!

Neodporu¢ame aplikovat zadazd'q, silného vetraq, privysokgchteplotachana priamo
oslnenygch plochéach.

www.skweber Saint-Gobain Construction Products, s.r.o, divizia Weber strana 2

info@e-weber.com Stara Vajnorska 139, 83104 Bratislava, Slovakia


http://www.sk.weber/

"weber

SAINT-GOBAIN

Technicky list

webertherm KPS

lepiaca a vgstuzna malta

Vytvaranie vgstuznej vrstvy

Teplotavzduchu a podkladu samusi pohybovat v rozmedziod +5°Cdo + 25°C. Obsah
vreca rozmiesat s ¢istou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri
pouziti rotaéného mieSadla neprekracujte 200 otacok za minUtu. Vrtulu mieSadla
drite stdle pod hladinou (zabréfite primiedaniu vzduchu). Po premiedanije potrebné
nechat maltu odstat 5 minUt a pred aplikaciou opdtovne kratko premiesat.

Malta sa nandasa na tepelnU izolaciu nerezovgm hladidlom v celej hribke jedngm
zaberom. Vystuzenie vgstuznej vrstvy sarobiruéne ploSngm zatlac¢enim sklovlaknitej
mriezky (uklada sa od vonkajsieho povrchu minimélne v 1/3 ale najviac v 1/2 hribky
vrstvy). Vgstuzna malta, ktora vystpi okami mriezky sa ndsledne po pripadnom
doplnenijej mnozstvavyrovndauhladi. Celkova vrstvananesenejvgstuznejmalty s
vlozenou sklovlaknitou mriezkou ma mat hrobku 3 az 5 mm.

Neodporicame aplikovat zadazd'q, silného vetra, privysokgchteplotdchanapriamo
oslnengch plochéach.

Naradie NadobanamieSanie, mieSadlo s nGstavcomnamieSanie, murarskalyzica, nerezové
hladidlo.
Cistenie Po ukonceniprac vSetky nadoby anastroje umyte ¢o najskér Cistou vodou.

Balenie a skladovanie Vgrobokje baleng do papierovgch vriec s PE vlozkou. Hmotnost jedného balenia je 25
kg (v@hovatolerancia +3%), 48 ks/ pal., paleta=1200kg. Vrecia st na paletach zaistené
foliou. Odpordcame skladovat v originalnych, neporusengch obaloch, v suchu, chranit
pred vlhkoma priamym sineéngm ziarenim.

Pri dodrzani tgchto podmienok je skladovatelnost 12 mesiacov od datumu vgroby
vyznacenéhonaobale. Po otvoreniobsahobalu ihned' spotrebovat.

Bezpeénost a ochrana  Pripracidodrzujte predpisytgkajice sabezpecnosti prace aochrany zdravia pri praci
zdravia pri préci Prl‘prou je nutng vpouzwa_t o’sobne_’ochrqrjne pracovné prosttlgdkg. Pri praci
s vgrobkom odpordcame nejest, nepit, nefqgjcit. Po praci je nutné ihned' si umyt
pokozkuvodouaosetrit vhodngmregenera¢ngmkrémom.
Detailné informdcie sU uvedené v prislusnej Karte bezpecnostngch Udajov
zverejnenejna www.skweber alebo navyziadanie od vgrobcu.

Likvidacia odpadov Vzniknutg odpad a zbytky nespotrebovaného materidlu zlikvidujte v sOlade
s platngmi legislativhymi poziadavkami nalikvidaciu odpadov v mieste pouzitia.

Upozornenie Dodatoc¢né pridavanie plniva, spojivaa prisad nie je povolené. Maltambze poskodit
vgrobky z hlinitkaa d'alSich neuslachtilych kovov.
Informacie tu uvedené sU predkladané v dobrej mysli, predstavujo stav nasich
poznatkov v ¢ase vytvorenia technického listu. Vgrobca nenesie pravnu ani hmotnd
zodpovednost za pripadné Skody spdsobené nevhodnou aplikaciou vgrobku. Vyuzite
nase skUsenosti, kontaktujte zastupcu spolo¢nosti SGCP Weber!
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Tento technickg list je platng od 01.09.2018 a rusi platnost skér vydangch technickgch
listov pre predmetny vgrobok.

weber www.skweber Saint-Gobain Construction Products, s.r.o, divizia Weber strana 4
SAINT-GOBAIN info@e-weber.com Stara Vajnorska 139, 83104 Bratislava, Slovakia



http://www.sk.weber/

