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NajdolezitejSie vlastnosti

pevnost v tlaku 25 MPa

hrubky vrstiev 2 — 30 mm

rychlotuhnudca - pochédznost uz po 2 - 4 hod.

Ciasto€né zatazenie po 24 hod.

vhodna na podlahové konstrukcie vykurované teplovodnym podlahovym
vykurovanim

pre ru¢né aj strojné spracovanie

nizke pnutie pri vyzrievani

zataZenie kolieskovou stolickou od 3 mm hruabky vrstvy

velmi maly obsah emisii - EMICODE EC 1

Jednozlozkova samonivelizana podlahova hmota na baze cementu a modifikujucich
prisad urCena pre pouzitie do interiéru.

WF4150

Samonivelizaénu cementovu podlahovu hmotu weberfloor 4150 je mozné pouzit pre
vyrovnanie podkladov zhotovenych z cementovych i anhydritovych poterov, s prislusnym
prednaterom i pre starSie sudrzné prebrusené podklady, pre vyrovnanie teracca a pléch
s aplikovanou sudrznou dlazbou. Nie je vhodna pre vyrovnanie dreva, drevotrieskovych
dosiek a OSB dosiek. Hmota sa naj¢astejSie pouziva v bytovej a administrativnej
vystavbe. Vytvara podklad pre vaé3inu dostupnych druhov podlahovych krytin. (PVC,
linoleum, koberce, plavajuce podlahy a drevené podlahy lepené i nelepené). Iba pre
pouzitie do interiéru. Nie je ur€ena ako konecna povrchova Uprava.

Farba: siva

Minimalna hrabka vrstvy: 2 mm
Maximalna hribka vrstvy: 30 mm

Pouzitie v interiéri: ANO

Pouzitie v exteriéri: NIE

Spotreba zamesovej vody: 5,0 litrov / 25 kg
Pochédznost’: po 2 - 4 hod.
Obsah volne rozptylenych vlakien: NIE
Spracovatelnost' pri 20°C a 65% relativnej vihkosti do 20 min.
vzduchu:

Hodnota rozliatia pre kruhovu rozlivovu sadu (prsteri 240 — 260 mm
priemeru 68 mm, vySky 35 mm)

Reakcia na oheri: Alx

Uvolfiovanie nebezpecénych latok: CT

Priepustnost’ vody: NPD

Priepustnost vodnej pary: NPD

Pevnost' v tlaku: C 25 (25 MPa)
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Technibcky Iisﬁ
samonivelizaCna modifikovana cementova hmota
Pevnost v tahu za ohybu: F5 (5MPa)
Pridrznost: NPD
Odolnost proti obrusu: NPD
Zvukova izolacia: NPD
Zvukova pohltivost’ NPD
Tepelny odpor: NPD
Odolnost voci chemickému vplyvu: NPD
Spotreba Spotreba sa liSi v zavislosti od druhu podkladu a spdsobu spracovania.
1,7 kg/m2 /1 mm
Hrubka vrstvy Orientacna spotreba na 1 m2 Vydatnost vreca(25kg)na
3mm 5,1 kg 4,9 m?
5 mm 8,5 kg 2,9 m?2
10 mm 17 kg 1,5 m?
20 mm 34 kg 0,7 m?
30 mm 51 kg 0,5 m?
Priprava podkladu a Vseobecné poziadavky pre podklad
aplikacia Suchy, pevny, nosny, zbaveny vSetkych volne oddelitelnych €asti (ako napr. prach, oleje,

mastnoty a podobne). VSetky uvolfiujuce sa latky, ktoré moézu znizit pridrznost
samonivelizagnej hmoty k podkladu je nutné obrusit, odfrézovat &i o tryskat. Podklad musi
vykazovat mechanické vlastnosti podfa STN 74 4505 alebo podfa projektovej
dokumentacie. Podklad je nutné penetrovat penetraénym naterom podla nasiakavosti.
Pokial sa v podklade vyskytuju vytlky alebo velké nerovnosti, je treba podklad pred
aplikaciou samonivelizacnej hmoty vyrovnat napr. weberbat opravnou hmotou min. 2
hodiny pred pouzitim weberfloor 4150.

Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu, vzduchu aj materialu nesmie klesnut pod +5 °C pocas realizacie
a vyzrievania. Prace spojené s aplikaciou (napriklad mieSanie) sa nesmu vykonavat pri
teplotach pod +5 °C, pri spracovani je potrebné vyhnat sa priamym negativnym uéinkom
tepla, priameho sine¢ného Ziarenia, vihka a prievanu. Pri teplotach vzduchu a podkladu
pod +5 °C a nad 25 °C a pri o€akavanych mrazoch nepouzivat.

Podkladovy nater

Na penetrovanie nasiakavych podkladov pred aplikaciou hmoty pouzivame riedeny roztok
weber penetracia s vodou v pomere 1 : 3 pre cementové podklady (podklady na baze
siranu vapenatého vid nizSie). V pripade vySSej nasiakavosti je odporuc¢ané vykonat
penetraciu opakovane. Na nenasiakavé povrchy (mierne znecistené povrchy od farieb,
alebo zbytkov lepidiel) odporu&ame pouZit neriedeny penetracny nater weber spojovaci
mostik. Na problematické podklady je nutné pouZit epoxidovy prednater webersys epox
podklad zapieskovany kremicitym LOD pieskom. V pripade vyrovnavania poteru na baze
siranu vapenatého je nutné previest nasledné podkladové natery:

1. weber penetracia riedeny vodou v pomere 1:2 pokial hribka vrstvy nasledne;j liatej
samoniveizacnej hmoty nepresiahne 10 mm.
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2. webersys epox podklad so vsypom kremiCittho LOD piesku, pokial je hrubka
naslednej liatej samonivelaénej hmoty vacsia ako 10 mm. (Potery na baze siranu
vapenatého musia byt pred aplikaciou podkladového nateru vyzreté na hodnoty
zbytkovych CM vihkosti mensich nez 0,5 % pre podklady bez podlahového vykurovania
a na 0,3 % pro podklady s podlahovym vykurovanim. Podklady musia byt prebrusené a
povysavaneé).

Aplikacia:

Popis ruéného spracovania

Hmota sa pripravi postupnym vmieSanim 1 vreca (25 kg) suchej zmesi do 5,0 | Cistej,
studenej vody pomocou mieSadla (nastavec ru¢nej vitaCky). Vacsi objem vody ako 5,0
litrov na vrece negativne ovplyviuje vlastnosti vyaplikovanej samonivelizatnej hmoty
(moznost vzniku trhlin, bielych povrchovych povlakov apod.) Doba mie$ania je 2 minuty,
nasledne sa hmota ponecha 3 — 5 minut odlezat, potom e&te raz kratko premiesat. Doba
spracovatelnosti je do 20 minut.

NamieSana hmota sa rovhomerne nalieva na pripraveny podklad z mieSacich nadob (pri
ruénom spracovani) alebo hadicou s koncovkou (pri strojnom spracovani). Naliatu hmotu
upravime nerezovou podlaharskou stierkou tak, aby bola celistvo rozliata na podklade v
prislusnej hrubke. V pripade potreby hmotu bezprostredne po vyrovnani odvzduSnime
tfiiovym valCekom s potrebnou vySkou tffiov podla hrabky aplikovanej hmoty.

Popis strojného spracovania

Strojné spracovanie samonivelaénej hmoty sa realizuje pomocou mieSacieho
a Cerpacieho zariadenia m-tec Duomix 2000. Pre stroj je nutné zabezpedit prislusné
elektro pripojenie a pripojenie do vodovodného zdroja s Cistou studenou vodou. Hodinovy
prietok vody je potrebné na mieSacom zariadeni nadstavit na cca. 900 litrov a potom je
potrebné previest test pomocou kruhovej rozlivovej sady tak, aby hodnota rozlivu na
kruhovej rozlivovej sade bola 240 — 260 mm. Nadmerné mnoZstvo zamesovej vody
negativne ovplyviiuje vlastnosti aplikovanej samonivelizacnej hmoty (moznost vzniku
trhlin, bielych povrchovych povlakov a podobne). V priebehu aplikacie je treba pravidelne
opakovat' test konzistencie aplikovanej hmoty - kontrolovat pomocou kruhovej rozlivove;j
sady. Optimalna dizka hadic napojenych na mie$acom zariadeni je 40 m.

Odporucana doba pokladky krytin

Dlazba, PVC, koberce, plavajuce podlahy:

- min. po 3 dinoch po pochddznosti pri hrubke vrstiev do 10 mm
- min. po 6 dinoch po pochddznosti pri hrubke vrstiev do 20 mm
- min. po 9 dioch po pochddznosti pri hrubke vrstiev do 30 mm

Drevené a plavajuce podlahy (lepené):

- min. po 7 diioch po pochédznosti pri hrubke vrstiev do 20 mm

- min. po 10 dnech po pochddznosti pri hribke vrstiev do 30 mm

(V hrubkach vrstiev samonivelizacnej hmoty do 5 mm je mozné klast vSetky druhy krytin
okrem dreva uz po 24 hodinach. Pokladka dreva po minimalne 48 hodinach.)

Pro vSetky hrubky vrstiev samonivelizaénej hmoty nesmie zbytkova CM vihkost pred
pokladkou krytin presiahnut 3,5 % pre priedudné krytiny a 2,5 % pre nepriedusné krytiny
a drevo, pokial vyrobca krytin neuvadza vlhkost ina.

Naradie Spiralové miesadlo s nadobou na ruéné spracovanie alebo m-tec Duomix 2000 pre
strojné mieSanie a Cerpanie, nerezova podlaharska stierka, odvzdusnovaci valcek.
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Cistenie Po ukonc&eni prac v8etky nadoby, naradie a nastroje umyte €o najskér Cistou vodou.

Balenie a skladovanie  Vyrobok je baleny do papierovych vriec s PE vlozkou. Hmotnost jedného balenia je 25 kg
(véhova tolerancia +3%), 42 ks/pal., paleta = 1 050kg. Vrecia su na paletach zaistené
féliou. Odporu¢ame skladovat v originalnych, neporusenych obaloch, v suchych, krytych
skladoch, chranit pred vlhkom a priamym sineé¢nym Ziarenim.

Pri dodrzani tychto podmienok je skladovatelnost 6 mesiacov od datumu vyroby
vyznaceného na obale. Po otvoreni obsah obalu ihned spotrebovat.

Bezpecnost’ a ochrana Pripraci dodrzujte predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci. Pri
zdravia pri praci praci je nutné pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri praci s vyrobkom
odporu¢ame nejest, nepit, nefaj¢it. Po praci je nutné ihned si umyt pokozku vodou a
oSetrit vhodnym regeneraénym krémom.
Detailné informacie su uvedené v prislusnej Karte bezpecénostnych udajov zverejnenej na
www.sk.weber alebo na vyZiadanie od vyrobcu.

Likvidacia odpadov Vzniknuty odpad a zbytky nespotrebovaného materialu zlikvidujte v sulade s platnymi
legislativnymi poziadavkami na likvidaciu odpadov v mieste pouzitia.

Upozornenie Casové udaje o pochddznosti a zreni samoniveladnej hmoty st uvedené pre normaine
podmienky (20°C a 65 % relativna vlhkost vzduchu). Pri nizSich teplotach a vySSich
vlhkostiach sa doby pre vyzrievanie mbézu umerne predlzovat. Na aplikovanych plochach
je nutné dodrzovat dilatacné polia, ktoré chrania samonivelaénd hmotu pred naslednym
nadmernym dilatatnym pohybom. Maximalna odporu¢ana velkost interiérového
dilatacného pola nesmie presiahnut 36 m? pri ploche, ktora sa blizi Stvorcu (maximalny
pomer stran 2 : 1). V pripade inych tvarov je nutné riesit dilatacné pole individualne.
Plodnu dilatacnu 8karu je mozné riedit vopred pomocou dilataCnych mirelonovych profilov
alebo ju nasledne prerezat diamantovym kotu€om a to ihned po dosiahnuti pochddznosti
zhotovenej samonivelaénej hmoty. Pred liatim samonivelaénej hmoty vZzdy odporu¢ame
previest aplikaciu obvodovych dilataénych pasok (pri hrubkach nad 5 mm je ich pouZitie
zavazné) z makkych mirelonovych materiélov.

Informacie tu uvedené su predkladané v dobrej mysli, predstavuju stav nasich poznatkov
v Case vytvorenia technického listu. Vyrobca nenesie pravnu ani hmotnu zodpovednost
za pripadné Skody spésobené nevhodnou aplikaciou vyrobku. Vyuzite nase skusenosti,
kontaktujte zastupcu spolo¢nosti SGCP Weber!

Tento technicky list je platny od 01.04.2019 a ruSi platnost skér vydanych technickych
listov pre predmetny vyrobok.
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