VZORKOVNIK
FARIEB

Pestrd a moderna paleta farieb Weber odraza najnovsie
farebné trendy a pombze Vam pri projektovani

novych fasad, pri renovaciach interiérov a exteriérov

a modernizacidch budov. Farebné odtiene spifaju nielen
moderné technické, ale aj aktualne architektonické
poziadavky.

Vyberajte... no pamatajte, Ze odtiene farieb, ktoré su
vzorkovnikoch vyobrazené, su iba orientacné, nakolko
farebnost vzoriek sa meni v zavislosti od tlaciarenskych
technik a klimatickych podmienok. Pre lepsSiu predstavu
farebnosti v redlnych podmienkach navstivte nase
zakaznicke centrum, showroom Weber, partnerskych
predajcov alebo kontaktujte nasich technicko-
obchodnych poradcov.

Aweber

SAINT-GOBAIN

105



VZORKOVNIK FARIEB PRE TENKOVRSTVOVE OMIETKY

VZORKOVNIK FARIEB PRE TENKOVRSTVOVE OMIETKY

Odtiene A Odtiene B - E
ZUA ZUB zuc 4R ») ZUE
HBW 62 HBW 70 HBW 73 HBW 74 HBW 75
TSR 58 TSR 59 TSR 59 TSR 62
ZL2A ZL2B ZL2C ZL2D ZL2E
HBW 62 HBW 66 HBW 71 HBW 74 HBW 75
TSR 55 TSR 60 TSR 59 TSR 62
- ZL3B ZL3C ZL3D ZL3E
HBW 58 HBW 66 HBW 71 HBW 74
TSR 51 TSR 56 TSR 58 TSR 64
- ZU4B ZU4C ZUL4D ZL4E
HBW 56 HBW 65 HBW 71 HBW 74
TSR 55 TSR 58 TSR 60 TSR 63
- ZL5B ZL5C ZL5D ZL5E
HBW 70 HBW 66 HBW 71 HBW 74
TSR 56 TSR 56 TSR 60 TSR 62
- ORIB ORIC ORID ORIE
HBW 66 HBW 65 HBW 71 HBW 74
TSR 57 TSR 57 TSR 61 TSR 61
- - il i =7
HBW 53 HBW 64 HBW 70
TSR 53 TSR 56 TSR 62
- - i i L
HBW 55 HBW 66 HBW 72
TSR 55 TSR 60 TSR 62
e gReD e
TSR 54 @ TSR 60 @ TSR 64 @
Fi - T B
HBW 30 @ HBW 61 HBW 69
TSR 60 TSR 63
gesA Qpeb oo,
@ @ TSR 56 TSR 60 @
e - = sk
HBW 21 HBW 56 HBW 66
TSR 56 TSR 58
ORSA ORSD ORSE
HBW 19 HBW 53 HBW 63
TSR 57 TSR 59
OR9C ORSD OR9E
@ HBW 41 @ _Il—_|SB|§2N 625 @ HBW 63 @ HBW 75 @
CEID CEIE
CE2D CE2E
% @ rRss @ rRes %)
CE3E
%, %, HEw o2 %)
CE4D CE4E

Hodnoty TSR sytych odtiefiov najdete na str. 129
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@ Odtief nedodavame v omietkach: weberpas silikatova, weberpas silikonova a weberpas clean Active

Odtiene A OdtieneB - E
e - - e
HBW 10 HBW 59
TSR 58
Fi - B o
HBW 15 HBW 51 HBW 62
TSR 57 TSR 59
e - - et
HBW 14 HBW 57
TSR 62
£ - - e
HBW Ti HBW 54
TSR 54
s - - L
HBW 9 HBW 60
TSR 57
B - L L
HBW 16 HBW 47 HBW 57
TSR 54 TSR 55
FISA FI3C FI3D FI3E
HBW 20 HBW 55 HBW 65 HBW 72
TSR 59 TSR 60 TSR 64
Fl4A Fl4C Fl4D FI4E
HBW 23 HBW 54 HBW 65 HBW 71
TSR 55 TSR 59 TSR 62
e - w2 L
HBW 21 HBW 59 HBW 66
TSR 52 TSR 60
HN2A HN2B - HN2D HN2E
HBW 14 HBW 22 HBW 49 HBW 61
TSR 44 TSR 55
HN3A HN3B - HN3D HN3E
HBW 15 HBW 22 HBW 50 HBW 62
TSR 49 TSR 58
Gl - LE
HBW 9 HBW 54
TSR 52
il - - Ly
HBW 13 HBW 57
TSR 55
) - L L
HBW 16 HBW 49 HBW 61
TSR 47 TSR 59
Efe - L i
HBW 21 HBW 56 HBW 66
TSR 54 TSR 61
i - - L] L
HBW 13 HBW 51 HBW 63
TSR 51 TSR 51
5 - L
HBW TI HBW 54
TSR 51
EbS - s e
HBW 15 HBW 54 HBW 64
TSR 54 TSR 59
Hodnoty TSR sytych odtienov najdete na str. 129
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VZORKOVNIK FARIEB PRE TENKOVRSTVOVE OMIETKY

Odtiene A Odtiene B - E
HNIIA HNTIB - HNTID HNTIE
HBW 12 HBW 22 HBW 49 HBW 66
HNI2A HNI2B - HNI2D HNI2E
HBW 12 HBW 25 HBW 51 HBW 68
HNI3A HNI13B - HNI3D HNI3E
HBW 15 HBW 20 HBW 54 HBW 70
HNI14A HNI14B - HNI4D HNI4E
HBW 17 HBW 22 HBW 55 HBW 71
OKIA OKIC OKID OKIE
HBW 34 HBW 56 HBW 65 HBW 71
TSR 52 TSR 56 TSR 61
e - Ll L
HBW 25 HBW 60 HBW 69
TSR 53 TSR 59
i - e B
HBW 22 HBW 60 HBW 69
TSR 53 TSR 57
OK4A OK4C OK4D OK4E
HBW 32 HBW 44 HBW 67 HBW 72
TSR 50 TSR 58 TSR 61
i - i i
HBW 22 HBW 60 HBW 69
TSR 57 TSR 57
ZE2A ZE2C ZE2D ZE2E
HBW 40 HBW 64 HBW 71 HBW 73
TSR 57 TSR 54 TSR 60
- - B B
HBW 23 HBW 61 HBW 70
TSR 54 TSR 62
ZE4A ZE4B ZE4C ZE4D ZE4E
HBW 37 HBW 61 HBW 69 HBW 74
TSR 49 TSR 57 TSR 65
o - o o
HBW 24 HBW 62 HBW 69
TSR 53 TSR 58
ZEGA ZE6C ZE6D ZEGE
HBW 25 HBW 54 HBW 66 HBW 72
TSR 53 TSR 57 TSR 62
ZE?A - B e
HBW 20 HBW 59 HBW 68
TSR 58 TSR 59
ZESA ZESB - ZE8D ZESE
HBW 20 HBW 28 HBW 56 HBW 66
TSR 51 TSR 57
ZE9A ZE9B - ZE9OD ZESE
HBW 14 HBW 30 HBW 59 HBW 75
e - e il
HBW 25 HBW 65 HBW 77

VZORKOVNIK FARIEB PRE TENKOVRSTVOVE OMIETKY

Odtiene A

MO1A
HBW 26

MO2A
HBW 39

MO3A
HBW 35

MO4A
HBW 28

MOS5A
HBW 29

MO6A
HBW 14

MO7A
HBW 19

MOS8A
HBW T

MOSA
HBW 14

SEIA
HBW 20

SE2A
HBW 10

SE3A
HBW i

SE4A
HBW 7

SESA
HBW 8

SE6A
HBW 9

SE7A
HBW 9

MO9B
HBW 20

SE1B
HBW 27

SE6B
HBW 27

SE7B
HBW 15

Odtiene B - E

MO2C
HBW 62
TSR 54

SE4C
HBW 25

SESC
HBW 25

MOID
HBW 59
TSR 53

MO2D
HBW 69
TSR 59

MO3D
HBW 58
TSR 54

MO4D
HBW 54
TSR 60

MOS5D
HBW 57
TSR 58

MO6D
HBW 60
TSR 59

SE6D
HBW 57

MOIE
HBW 65
TSR 56

MO2E
HBW 73
TSR 64

MO3E
TSR 54

MO4E
HBW 62
TSR 61

MOSE
HBW 64
TSR 63

MOG6E
HBW 68
TSR 62

MO7E
HBW 53
TSR 48

MOSE
HBW 63
TSR 55

MOSE
HBW 65

SEIE
HBW 55
TSR 47

SE2E
HBW 59
TSR 49

SE3E
HBW 61
TSR 54

SE4E
HBW 54
TSR 46

SE5E
HBW 53
TSR 47

SEGE
HBW 74

Hodnoty TSR sytych odtienov najdete na str. 129
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@Odtieﬁ nedoddvame v omietkach: weberpas silikatova, weberpas silikonova a weberpas clean Active

SE8A SE8B SE8D SE8E
HBW 7 HBW 17 HBW 54 HBW 67
SESA SEOSB SESD SEOE
HBW 7 HBW 16 HBW 52 HBW 67
Hodnoty TSR sytych odtienov najdete na str. 129
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VZORKOVNIK FARIEB PRE TENKOVRSTVOVE OMIETKY

110

Odtiene A OdtieneB - E
SEOA SEOB SEOD SEOE
HBW 8 HBW 17 HBW 54 HBW 63
SETIA SETIB SENID SENE
HBW 8 HBW 17 HBW 43 HBW 59
SEI2A SEI2B SE12D SEI2E
HBW 9 HBW 19 HBW 55 HBW 64
ZL0O CEOO FI00 HNOO
HBW 78 HBW 74 HBW 73 HBW 75
TSR 63 TSR 59 TSR 64 TSR 63
OK0O ZEOO MOO00 SEOO
HBW 75 HBW 74 HBW 70 HBW 71
TSR 62 TSR 65 TSR 65 TSR 61
BIOO
HBW 76
TSR 68

*HBW - luminiscenéna referenéna hodnota

Luminiscenénd referen¢nd hodnota udava stupein svetelnej odrazivosti farebného ténu. Hodnota je udavana v
intervaloch 0 — 100, kde hodnota O reprezentuje dokonale cierne teleso, ktoré pohlti vSetku energiu, ktord na toto teleso
dopada. Naopak  dokonale biele teleso (HBW = 100) vSetku dopadajicu energiu odraza.
HBW a tepelnoizolaéng kontaktng systém Fasady s tmavsim farebngm odtiefiom pohlcujo viac tepla ako fasady so
svetlejSimi farebngmi odtiemi. Tmavsie farebné odtiene preto spdsobuji vacsSie namahanie fasdd prostrednictvom
solarneho zahrievania.

@Odtieﬁ nedoddvame v omietkach: weberpas silikatova, weberpas silikonova a weberpas clean Active

HODNOTY TSR SYTYCH ODTIENOV

material

m Hodnota TSR v %

weberpas nova S

weberpas
silikonova

weberpas
aquaBalance

54 52 54
54 54 54
51 51 51
51 51 51
50 50 50
54 54 54
39 39 39
43 43 43
51 51 51
52 52 52
45 45 43
37 37 37
38 38 34
58 - 48
45 45 43
42 42 43
37 37 36
27 27 33
20 29 29
34 34 32
36 36 33
19 30 29
20 28 28
34 34 25
36 36 38
39 39 4
21 36 37
15 32 32
HN3A 17 33 34
HN4A 10 29 29
HN5A 16 3l 30
HNB6A 19 32 32
HN7A 29 28 26
HNS8A 15 3l 29
HNOA 16 31 29
HNOA 21 B5) 30
HNTIA 15 30 3l
HN12A 15 3l 30
HNI3A 18 30 E8)
HNKA 20 32 34
OKIA 38 38 38
OK2A 27 26 Es
OK3A 20 EE) B
OK4A 41 41 41
ZEIA 27 27 30
ZE2A 43 43 43
ZE3A 34 34 31
ZE4A 36 36 37
ZES5A 30 30 32
ZEBA 32 32 32
VASY/\ B 35 32
ZEBA 22 36 32
ZESA |4 25 27
ZEOA 24 33 39
MOIA 29 26 34
MO2A 42 42 42
MO3A 45 45 45

MO4A
MOS5A

MO6A

43

43

43

42

42

42

31

32

28

material weberpas nova S gﬁl?;:gsg a;ﬁﬁmﬁ -
Hodnota TSR v %

25 34 33
% 27 30
18 32 34
20 33 34
10 26 29
0 28 24
7 5 21
8 25 25
12 27 24
15 28 24
12 26 23
13 26 23
15 28 24
12 26 23
15 28 24
15 31 15
18 2l 37
19 24 39
22 31 35
24 33 35
19 22 41
23 34 33
24 3 24
14 27 %

7 3l 7

2 27 2

14 26 Y4

16 20 38
20 34 29
18 29 32
20 28 32
22 34 35
20 29 3l
20 3R 34
24 30 48
22 29 47
23 34 40
24 29 45
25 28 44
24 26 46
25 28 43
24 30 46

* TSR (Total Solar Reflectance)

Komplexngm spdsobom hodnotenia odrazivosti povrchovej
Opravy je TSR. TSR je parameter udavang v [%)], ktorg vyjadruje
schopnost materidlu odrazit sine¢né Ziarenie od svojho povrchu
spdt do atmosféry. Materidly s bielym povrchom majo zvycajne
hodnotu TSR 75 % a viac, naopak ¢ierne povrchy dosahujo aj 4 %.
Napriklad hodnota TSR 29 vyjadruje, Ze 29 % Ziarenia sa odrazi a
71% Ziarenia je absorbované materidlom a spdsobuje zvySovanie
jeho teploty.

Hodnota TSR kazdého odtiefa sa odvija od pouzitej kombindcie
pigmentov, pri¢om tieto majo za Glohu prefarbit zakladno omiet-
ku na pozadovang farebny odtief. Ked'ze rézne druhy omietok,
vzhladom na svoju skladbu nie sU identické aj konkrétne pouzité
pigmenty a ich kombinacie sa mézu ligit. Tato skutocnost sa
prejavi napriklad v rozdielnej hodnote TSR jedného odtiefia

v réznych omietkach.
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ODPORUCANE ODTIENE PENETRACNYCH NATEROV
WEBER 700 POD TENKOVRSTVOVE OMIETKY

FAREBNY ODTIEN
okrova A B c D E
OKI ..................... iltg ..................... iltg ..................... iltgb|e|g .................... b|e|g ..........
OK2 zltg zltg zltg biely biely
OK3 31ty 31ty 31ty biely biely
........... Ok& ... A9 L #e | bely [ bely [ bely
.......... G RSSO
ZEl zltg zltg zltg biely biely
ZE2 zltg zltg biely biely biely
ZE3 sedy sedy biely biely biely
ZE4 zltg zltg biely biely biely
ZE5 sedy sedy Sedy biely biely
ZE6 sedy sedy sedy biely biely
ZE7 Sedy sedg sedg biely biely
ZES sedy sedy biely biely biely
ZE9 Sedy sedg sedg biely biely
ZEO Sedy sedy biely biely biely
e e
MO1 sedg sedg biely biely biely
MO2 sedy sedy biely biely biely
MO3 sedy sedy Sedy biely biely
MO4 sSedy sedg Sedg biely biely
MO5 sedy sedy Sedy biely biely
MO6 sedy sedy sedy biely biely
MO7 Sedy sedg Sedg Sedg biely
MOS8 sedy sedy Sedy biely biely
MO9S sedy Sedy sedy biely biely
........... T T
............ T sedg §edg éedgb|e|g b|e|g
SE2 sedy Sedy Sedy Sedy biely
SE3 sedy sedy sedy biely biely
SE4 sedy sedy sedg biely biely
SE5 sedg sedy Sedy biely biely
SE6 Sedy sedy sedy biely biely
SE7 Sedy sedg sedy Sedy biely
SE8 sedy Sedy sedg biely biely
SE9 Sedy sedg sedg biely biely
SEO Sedy sedg sedg biely biely
SEN Sedy sedg sedg biely biely
SE12 Sedy sedg sedg biely biely

FAREBNY ODTIEN
ZIta

ODPORUCANE ODTIENE PENETRACNYCH NATEROV
WEBER 700 POD TENKOVRSTVOVE OMIETKY

31ty 31tg biely biely biely
Zltg Zltg Zltg biely biely
zltg Zltg zltg biely biely
31ty 31ty biely biely biely
........... g LA A bely ey
........... i|tg i|tgi|tgb|e|gb|e|g
Zltg Zltg Zltg biely biely
zltg zltg zltg b4147] biely
Zltg Zltg biely biely biely
cerveny cerveng biely biely biely
cerveng cerveng biely biely biely
cerveng cerveny cerveny biely biely
cerveng cerveng cerveny biely biely
cervenyg cervenyg biely biely biely
....... éervengeervengéervengb|e|gb|e|g
cerveng cerveng cerveng cerveny biely
cerveng cervenyg cerveng biely biely
cerveny cerveny cerveny cerveny biely
cerveny cerveng cerveny cerveny biely
cerveng cerveng cerveng biely biely
cerveny cerveny cerveny cerveny biely
....... E I R s Oty
— éerveng .............. éerveng .............. éerveng .................. b | elg .................... b.elg .........
cerveng cerveny cerveng biely biely
cerveny cerveng biely biely biely
B CEI ... biely L] biely biely .
éerv eng .............. éerveng .............. éerveng .................. b | elg .................... blelg .........
cerveny cerveny cerveny biely biely
éerveny cerveng cerveng biely biely
cerveny cerveny cerveny biely biely
cerveng cerveny cerveny biely biely
cerveng cerveng cerveng biely biely
cerveny cerveny cerveny biely biely
cerveng cerveng cerveng biely biely
cerveny cerveng cerveny biely biely
cerveng cerveng cerveny biely biely
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ODPORUCANE ODTIENE PENETRACNYCH NATEROV
WEBER 700 POD TENKOVRSTVOVE OMIETKY

FAREBNY ODTIEN
A B C D

hneda

DIZAJNOVA OMIETKA IMITUJUCA VZHLAD
POHLADOVEHO BETONU

Z dévodu tlaciarenskgch technik sa mdzu oproti origindlu vyskytnit nepatrné odchglky vo farebnosti.

biela beton

114

VZORKOVNIK STRUKTUR PRE TENKOVRSTVOVE OMIETKY
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VZORKOVNIK DEKORATIVNYCH OMIETOK
WEBERPAS MARMOLIT

2 e - i b L e R 4 F e 3 P | =%
weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka
strednozrnna 1040 M043 strednozrnné 1040 MO50 strednozrnna 1040 MO5I1 strednozrnné 1040 M0O53

o il L B o 3 A = 2 S L &
weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka
strednozrnnd 1040 MO55 strednozrnnd 1040 M0O58 strednozrnnd 1040 MO59 strednozrnnd 1040 M101

# ¥ty =gl o, - ’ i gl : L3 -'_'. ;_' Fe o . +
weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka
strednozrnna 1040 M102 strednozrnna 1040 M103 strednozrnna 1040 M104

A g 3 v £
weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka
jemnozrnnd 1050 0040 jemnozrnna 1050 M062 jemnozrnna 1050 M074

weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka weberpas marmolit omietka
jemnozrnna 1050 0075 jemnozrnnéa 1050 MOS0 MAR2 M091 MAR2 M092

VZORKOVNIK DEKORATIVNYCH OMIETOK
WEBERPAS MOZAIKOVA OMIETKA

v x i . L . g ;N I i
weberpas mozaikova omietka weberpas mozaikova omietka weberpas mozaikova omietka
strednozrnnd 1040 0037 strednozrnnd 1040 0049 strednozrnnd 1040 M116 strednozrnna 1040 M118

H 6 Z dévodu tladiarenskgch technik sa mdzu oproti origindlu vyskytnot nepatrné odchglky vo farebnosti.

VZORKOVNIK OMIETOK SO VZHLADOM TEHLY

tmavohneda BR6 tmavohneda BR6 tmavohneda BR6 tmavohneda BR6
tmavosedg podkiad BO4 svetloSed§ podkiad BO2 cementovosed podklad BO3 svetlohned{ podkiad BO5

I S E—
tehlovosvetla BRI tehlovasvetla BRI tehlovasvetla BRI tehlovasvetla BRI
svetlohned{ podkad BO5 tmavosedy podklad BO4 svetloSedj podkiad BO2 cementovosedy podkiad BO3

prieskovozita BR3 pieskovoZltd BR3 pieskovoZlta BR3 pieskovozltd BR3
tmavosedg podkiad BO4 svetloSedg podkiad BO2 svetlohned{ podkiad BO5 cementovosed( podkiad BO3

VZORKOVNIK OMIETOK SO VZHLADOM PIESKOVCA

svetloSedJ podkiad BO2 cementovosedy podkiad BO3 tmavosedy podklad BO4 svetlohnedJ podkiad BO5

VZORKOVNIK OMIETOK SO VZHLADOM GRANITU

e LI

svetloSed( podkiad BO2 cementovosedy podkiad BO3 tmavosedy podklad BO4 svetlohned{ podkiad BO5

VZORKOVNIK OMIETOK S IMITACIOU TEXTURY DREVA

orech

borovica dub

teak

mahagon

Aweber | 11/
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VZORKOVNIK FARIEB PRE FASADNE NATERY

118

Odtiene A
G D
&

ZL2A
HBW 62

OR5A
HBW 30

&

&)

&)

) (S sy sy Je

ZL1B

HBW 70 @

ZL2B
HBW 66

ZL3B
HBW 58

ZL4B
HBW 56

ZL5B
HBW 70

&)

ORIB
HBW 66

&)

OR5B
HBW 40

OR6B
HBW 34

OR7B
HBW 30

&

&)

Q3

&

Q@

&

Odtiefi nedoddvame v néateroch: @ weberton silikatovg @ weberton silikonovy @ weberton aquaBalance

OdtieneB - E
ZUcC ZUD
HBW 73 HBW 74
ZL2C ZL2D
HBW 71 HBW 74
ZL3C ZL3D
HBW 66 HBW 71
ZL4C ZL4D
HBW 65 HBW 71
ZL5C ZL5D
HBW 66 HBW 71
ORIC ORID
HBW 65 ) HBW 71 )
OR2C OR2D
HBW 53 HBW 64
OR3C OR3D
HBW 55 HBW 66
R4 OR4D
HOBW 5(,:9 @ HBW 67 @
OR5D
- L
HBW 57 @
- i
HBW 56
OR8D
ORSC ORS9SD
HBW 55 @
CEID
HBW 52 @
CE2D
HBW 54 @

® & 8 & & &

CE4D
HBW 50

HBW - stupefi svetelnej odrazivosti farebného odtiefa [%]

ZLIE
HBW 75

ZL2E
HBW 75

ZL3E
HBW 74

ZL4E
HBW 74

ZL5E
HBW 74

ORIE
HBW 74

OR2E
HBW 70

OR3E
HBW 72

OR4E
HBW 73

ORS5E
HBW 69

OR6E
HBW 66

OR7E
HBW 66

ORSE
HBW 63

ORSE

CEIE
HBW 62

CE2E
HBW 64

CE3E
HBW 62

CE4E
HBW 6l

&)

VZORKOVNIK FARIEB PRE FASADNE NATERY

Odtiene A

CE5A
HBW 10

CE6A
HBW 15

CE7A
HBW 14

CE8A
HBW TI

FITA
HBW 9

Q@

FI2A
HBW 16

FISA
HBW 20

gl

FI4A
HBW 23

&)

HNI1A
HBW 21

HN2A
HBW 14

HN3A
HBW 15

HN4A
HBW 9

HNS5A
HBW 13

HN6A
HBW 16

HN7A
HBW 21

HN8A
HBW 13

HNOA
HBW TI

HNOA
HBW 15

CE6B
HBW 26

CE7B
HBW 20

CE8B
HBW 17

FIIB
HBW 14

FI2B
HBW 23

FI3B
HBW 41

Fl4B
HBW 38

HNI1B
HBW 32

HNZ2B
HBW 22

HN3B
HBW 22

HN4B
HBW 15

HNSB
HBW 21

HN6B
HBW 24

HN7B
HBW 3l

HN8B
HBW 24

HNOSB
HBW 17

HNOB
HBW 26

HBW - stupefi svetelnej odrazivosti farebného odtiefa [%]

OdtieneB - E

FI3C
HBW 55

Fl4C
HBW 54

CE6D
HBW 51

FI3D
HBW 65

Fl4D
HBW 65

HNID
HBW 59

HN2D
HBW 49

HN3D
HBW 50

HN6D
HBW 49
TSR 47

HN7D
HBW 56

HN8D
HBW 51

HNOD
HBW 54

Odtiefi nedoddvame v néateroch: @ weberton silikatovg @ weberton silikonovyg @ weberton aquaBalance

CES5E
HBW 59

CE6E
HBW 62

CE7E
HBW 57

CESE
HBW 54

FITE
HBW 60

FI2E
HBW 57

FISE
HBW 72

FI4E
HBW 71

HNIE
HBW 66

HNZ2E
HBW 61

HNS3E
HBW 62

HN4E
HBW 54

HNSE
HBW 57

HNG6E
HBW 61
TSR 59

HN7E
HBW 66

HNS8E
HBW 63

HNOSE
HBW 54

HNOE
HBW 64
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VZORKOVNIK FARIEB PRE FASADNE NATERY

VZORKOVNIK FARIEB PRE FASADNE NATERY

Odtiene A Odtiene B - E Odtiene A Odtiene B - E
MOIA MOIB MOID MOIE
NEN HNI2B - HNI2D HNI2E MO2A R MO2B MO2C MO2D MO2E
HBW 12 HBW 25 HBW 51 HBW 68 HBW 39 @ HBW 51 HBW 62 HBW 69 HBW 73
HNI3A HNI3B HNI3D HNI3E MO3A MO3B MO3D MO3E
HBW 15 HBW 20 HBW 54 HBW 70 HBW 35 @ HBW 42 HBW 58 HBW
HNI4A HN14B - HNI4D HNI4E MO4A MO4B - MO4D MO4E
HBW 17 HBW 22 HBW 55 HBW 71 HBW 28 HBW 36 HBW 54 HBW 62
o MO5A MOS5B MO5D MOS5E
MO6A MO6B MO6D MOG6E
OK2B OK2D OK2E ; &
HBW 22 HBW 35 HBW 60 HBW 69
MOSA MOSB MOSC MOSE
OK4B OK4C OK4D OK4E
MO9A MO9B MO9C MOO9E
SEIA SEIB SEIC SEIE
ZE3B ZE3D ZE3E SE2A SE2C SE2E
ZE4 ZE4D ZE4E SE3A SE3C SE3E
EBEV? é7 () () HBWc6:1 HBW 69 HBW 7 HBW 33 HBW €l
SE4A SE4C SE4E
S D e aee) e Sew 7 D Do 55 P 5
&) &)
ZEGA R ZE6C ZE6D ZEGE SE5A SE5C SES5E
HBW 25 @ @ HBW 54 HBW 66 HBW 72 HBW 8 HBW 25 HBW 53
SEGA S SE6D SEGE
ZESA ZESB ZESD ZESE SE7A &) SE7B
HBW 20 HBW 28 HBW 56 HBW 66 HBW 9 @ HBW 15
ZEOB ZE9SD ZEQE SESA SESB SESD SESE
EOD SE9A SE9B SE9D SEQE

HBW - stupefi svetelnej odrazivosti farebného odtiefia [%] HBW - stupefi svetelnej odrazivosti farebného odtiefia [%]
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Odtief nedodavame v néateroch: @ weberton silikatovg @ weberton silikonovy @ weberton aquaBalance Odtief nedodavame v néateroch: @ weberton silikatovg @ weberton silikonovy @ weberton aquaBalance



VZORKOVNIK FARIEB PRE FASADNE NATERY

Odtiene A

SEOA
HBW 8

SETA
HBW 8

SEI2A

HBW 9 &

Odtiene B -E

SEOB SEOC SEOD SEOQE
HBW 17 HBW 34 HBW 54 HBW 63

SENB SEIC SETND SETE
HBW 17 HBW 33 HBW 43 HBW 59
SE12B SE12C SE12D SE12E
HBW 19 HBW 36 HBW 55 HBW 64
[BIOO ] ZLOO OKO0O0
HBW 76 HBW 78 HBW 75

CEOO FIOO HNOO

HBW 74 HBW 73 HBW 75

ZEOO MOO0O SE0O

HBW 74 HBW 70 HBW 71

HBW - stupen svetelnej odrazivosti farebného odtiefia [%)]

Odtief nedodavame v nateroch: @ weberton silikdtovg @ weberton silikdnovy @ weberton aquaBalance

FAREBNE ODTIENE SKAROVACICH HMOT
WEBERCOLOR PREMIUM A SILIKONOVYCH TMELOV
WEBERCOLOR SILIKON

Anthracite Cement Marble

White

Brick

122

Begie Nutt
m
Honey Sesame

Transparent
iba weber color silikon

HBW - stupefi svetelnej odrazivosti farebného odtiefa [%)]

Odtiei nedodavame v nateroch: @ weberton silikatovg @ weberton silikbnovy @ weberton aquaBalance

KONTAKTY

Centrala Weber

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stara Vajnorska 139
831 04 Bratislava

weber-info@saint-gobain.com
weber-objednavky@saint-gobain.com

Obchodno-technicki poradcovia

S ¢im vdm nas obchodno-technicky poradca mdzZe poradit?

v' Spracovanie cenovej ponuky a kalkulacie

v Navsteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe

v’ Zaslanie vzoriek vyrobkov a propagacnych materialov

v' Sprostredkovanie navstevy nasho Specialistu ku konkrétnemu
problému

Zakaznicke centrum

Zakaznicke centrum vam ochotne poméze v tychto
oblastiach:

v" Aktualny stav objednavky

v' Aktuadlny stav zasielky

v Termin dorucenia zasielky

v' Fakturacia

v Dodanie vzoriek

Projektovi Specialisti

Potrebujete poradit? Sme tu pre vas:

v Poradenstvo a servis pre architektov a investorov
v Navrh a Specifikacia projektovych rieseni

v’ Skolenia a prezentacie
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TECHNICKE
PORADENSTVO

Zistite odpovede na vase otazky ihned, a to vdaka
Rychlej odbornej pomoci Weber. Vyuzite chat

na webe www.sk.weber, alebo ziskajte odpoved
telefonicky ¢i mailom.

poradenstvo@sk.weber
0800 139 139

S ¢im Vam nas sSpecialista moéze pomoct?

» Navrh a vyber vhodného produktu ¢i systému

» Skladba materidlov zateplovacieho systému

» Rozdelenie a vhodnost pouzitia tenkovrstvovych omietok

» Poradenstvo v oblasti fasaddnych lepidiel v zavislosti od druhu
izolantu

» Poradenstvo v oblasti rekonstrukcie a oprav starsSich objektov
» Informacie k produktom sltiziacim na vyrovnavanie podlah

v interiéri
» Usmernenie pri vybere vhodného lepidla na obklady a dlazby

» Konzultacia ohladom vhodnych rieseni povrchovych tprav
nezateplenych budov

» Vyber omietky, lepidla a dalSich suchych hmoét Weber pre Vas
objekt

» Preverenie dostupnosti pozadovaného materialu
» Sprostredkovanie cenovej ponuky

» Odporucanie postupu realizacie ¢i realiza¢nych
firiem v okoli stavby

Neviete si rady?
Na to sme tu!
Vyplnte kratky
formular a my
vam navrhneme to
najlepsie riesenie
pre vas projekt.

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS, s.r.o.

Stard Vajnorska 139
831 04 « Bratislava

info@sk.weber
www.sk.weber


K8019743
Zvýraznenie
rýchleho odborného poradenstva




